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Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarHakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan YayınlarI. Ti6Al4V Alaşımının Bilyalı Su Jeti Dövme Sonrası Yüzey Morfolo jisinin ve Yüzey Altı SertliğininTi6Al4V Alaşımının Bilyalı Su Jeti Dövme Sonrası Yüzey Morfolo jisinin ve Yüzey Altı SertliğininDeğişimiDeğişimiArmağan M., Çalım E., Koç F. G., Yavuzyeğit B., Yıldıran Avcu Y., Abakay E., Avcu E.6.Uluslararası Hasankeyf Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi, Batman, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2023,ss.162-170II. Change of Subsurface Microstructure of Grade 5 Ti6Al4V Alloy After Water Jet Shot PeeningChange of Subsurface Microstructure of Grade 5 Ti6Al4V Alloy After Water Jet Shot PeeningArmağan M., Çalım E., Yavuzyeğit B., Koç F. G., Yıldıran Avcu Y., Abakay E., Avcu E.2nd International Scientific Research Conference, 26 - 27 Eylül 2023, ss.1473-1483III. Bor Katkılı Ti6Al4V Alaşımının Basınç Destekli Sinterleme İle ÜretimiBor Katkılı Ti6Al4V Alaşımının Basınç Destekli Sinterleme İle ÜretimiKoç F. G., Yamanoğlu R.Balkan 9th International Conference on Applied Sciences, 6 - 08 Ekim 2023, ss.192-198IV. Ti Partikül Takviyesinin CoCrW Alaşımında Mikroyapı Ve Sertliğe EtkisiTi Partikül Takviyesinin CoCrW Alaşımında Mikroyapı Ve Sertliğe EtkisiKoç F. G., Yamanoğlu R.2.Uluslararası Trakya Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 12 - 13 Ağustos 2023, ss.465-474V. Hesaplamalı Malzeme Mühendisliği İle Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirde Kobaltın KatılaşmayaHesaplamalı Malzeme Mühendisliği İle Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirde Kobaltın Katılaşmaya



Etkisinin İncelenmesiEtkisinin İncelenmesiKoç F. G., Barutçuoğlu B.2.Uluslararası Trakya Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 12 - 13 Ağustos 2023, ss.458-464VI. BASINÇ DESTEKLİ SİNTERLEME İLE CoCr ALAŞIMININ ÜRETİMİBASINÇ DESTEKLİ SİNTERLEME İLE CoCr ALAŞIMININ ÜRETİMİKıraç M., Muratal O., Koç F. G., Başçı Ü. G., Özdemir Y., Özer G., Yamanoğlu R.CASEM IV. Uluslararası Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Matematik Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 20 - 23 Ekim2022, ss.400-410VII. Toz metalurjik Ti6Al4V alaşımının bilyalı dövme sonrası yüzey ve yüzey altı mekanik ve mikroyapısalToz metalurjik Ti6Al4V alaşımının bilyalı dövme sonrası yüzey ve yüzey altı mekanik ve mikroyapısalözelliklerinin incelenmesiözelliklerinin incelenmesiÇalım E., YILDIRAN AVCU Y., IAKOVAKİS E., ABAKAY E., YAMANOĞLU R., KOÇ F. G., GÜNEY M., AVCU E.2. International Conference on Scientific and Academic Research, Türkiye, 14 - 16 Mart 2023VIII. INVESTIGATION OF SURFACE AND SUBSURFACE MECHANICAL PROPERTIES OF SHOT PEENEDINVESTIGATION OF SURFACE AND SUBSURFACE MECHANICAL PROPERTIES OF SHOT PEENEDBIOMEDICAL TITANIUM ALLOYSBIOMEDICAL TITANIUM ALLOYSÇalım E., SÖNMEZ F., YILDIRAN AVCU Y., ABAKAY E., KOÇ F. G., YAMANOĞLU R., AVCU E.INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES VII, Filipinler, 25 Aralık 2022IX. Biyomedikal Ti6Al4V Alaşımına Bilyalı Dövme İle Özel Yüzey Desenlerinin İşlenerek YüzeyBiyomedikal Ti6Al4V Alaşımına Bilyalı Dövme İle Özel Yüzey Desenlerinin İşlenerek YüzeyÖzelliklerinin GeliştirilmesiÖzelliklerinin Geliştirilmesiİlçe Bahadır M., Yıldıran Avcu Y., Çalım E., Koç F. G., Uzuner H., Yamanoğlu R., Sönmez F., Güney M., Avcu E.Ege 5th International Conference on Applied Sciences, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2022, ss.244-259X. BORLAMA İŞLEMİNDE ALTLIK MALZEMENİN MİKROYAPI VE SERTLİĞE ETKİSİBORLAMA İŞLEMİNDE ALTLIK MALZEMENİN MİKROYAPI VE SERTLİĞE ETKİSİSİMOOĞLU SARI E., ZEREN M., KOÇ F. G.1. International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences-ICAENS 2022, Konya, Türkiye, 10 Mayıs2022, cilt.1, ss.2021-2023XI. Kobalt Katkılı Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirlerin Döküm ve KarakterizasyonuKobalt Katkılı Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirlerin Döküm ve KarakterizasyonuKoç F. G., Barutçuoğlu B.5rd. International Iron and Steel Symposium (UDCS21), Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2021, ss.168-170XII. ZK60 Magnezyum Alaşımında Kalsiyum Katkısının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine EtkisiZK60 Magnezyum Alaşımında Kalsiyum Katkısının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine EtkisiZeren M., Akbaş A., Koç F. G.International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.852-859XIII. The Effect o f Heat Treatment on Microstructure andMechanical Properties in Dual Phase SteelsThe Effect o f Heat Treatment on Microstructure andMechanical Properties in Dual Phase SteelsÇöl M., Erişir E., Koç F. G., Barutçuoğlu B.4th International Iron Steel Symposium (UDCS19), Karabük, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.243-245XIV. Optimization of Boron Coating Parameters in AISI1010 SteelOptimization of Boron Coating Parameters in AISI1010 SteelÇÖL M., KOÇ F. G., SİMOOĞLU SARI E.3. International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC2018), 17 - 19 Eylül 2018XV. The Effect o f Cryogenic Treatment on Performance of Hot Forging DieThe Effect o f Cryogenic Treatment on Performance of Hot Forging DieÇÖL M., KOÇ F. G., ARSLAN K., TÜRKAN A., BALCI N., HATMAN A. H., MAKAS T.3. International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC2018), 17 - 19 Eylül 2018XVI. Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirde (Nihard 4) Tungsten İlavesinin Mikroyapı ve Sertlik ÜzerineYüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirde (Nihard 4) Tungsten İlavesinin Mikroyapı ve Sertlik ÜzerineEtkisiEtkisiÇÖL M., KOÇ F. G., KARAYEL G.International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 22 - 23 Kasım 2018XVII. The Effect o f Isothermal Transformation Annealing on the Ultra High Strength Bainitic-AusteniticThe Effect o f Isothermal Transformation Annealing on the Ultra High Strength Bainitic-AusteniticSteelsSteelsÇÖL M., ERİŞİR E., KOÇ F. G., TEMİZ A.3. International Conference on Materials Science and Technology in Cappadocia, 17 - 19 Eylül 2018XVIII. Geri Kazanılmış Ti Partikül Takviyeli Alüminyum Kompozit Malzemelerin Toz Metalurjik Yöntemler ileGeri Kazanılmış Ti Partikül Takviyeli Alüminyum Kompozit Malzemelerin Toz Metalurjik Yöntemler ileÜretimi ve KarakterizasyonuÜretimi ve KarakterizasyonuÇÖL M., KOÇ F. G., YAMANOĞLU R.1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC18), 22 - 24 Mart 2018XIX. Islah Çeliği-Takım Çeliği Kompozit Parçaların Dövme Koşullarının BelirlenmesiIslah Çeliği-Takım Çeliği Kompozit Parçaların Dövme Koşullarının Belirlenmesi



SEYALIOĞLU C., ERİŞİR E.1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC18), 22 - 24 Mart 2018XX. Dövme Çeliklerde Üretim Parametrelerinin İşlenebilir liğe EtkisiDövme Çeliklerde Üretim Parametrelerinin İşlenebilir liğe EtkisiÇÖL M., KOÇ F. G., YARAR E., ANGİGÜN F., TÜRKAN A., MAKAS T.2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017, ss.1376-1381XXI. Nb Alaşımlama ve Isıl İşlem Koşullarının G18NiCrMo3-6 Çeliğinin Mikroyapı ve Tokluk ÖzelliklerineNb Alaşımlama ve Isıl İşlem Koşullarının G18NiCrMo3-6 Çeliğinin Mikroyapı ve Tokluk ÖzelliklerineEtkisiEtkisiÇÖL M., KOÇ F. G., YANGAZ M., SUBAŞI E., AKBAŞOĞLU C.Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS2017), 11 - 13 Eylül 2017, ss.403-410XXII. Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirde Titanyum Katkısının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine EtkisiYüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirde Titanyum Katkısının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine EtkisiKOÇ F. G., ÇÖL M.Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS2017), 11 - 13 Eylül 2017, ss.182XXIII. 7075 Alüminyum Alaşımında Su Verme Hızının Mikroyapı ve Sertlik, Kalıntı Gerilme Oluşumuna Etkisi7075 Alüminyum Alaşımında Su Verme Hızının Mikroyapı ve Sertlik, Kalıntı Gerilme Oluşumuna EtkisiKOÇ F. G., ÇÖL M., ÇELİKER T.II. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu (IDEFIS 2017), 6 - 08 Nisan 2017, ss.775-781XXIV. Effect o f Homogenization Heat Treatment on Microstructure, Hardness and Toughness Properties o fEffect o f Homogenization Heat Treatment on Microstructure, Hardness and Toughness Properties o fG18CrNiMo3-6 SteelG18CrNiMo3-6 SteelKOÇ F. G., ÇÖL M., SÜNNETÇİ S.3rd Iron and Steel Symposium (UDCS’xx17), 3 - 05 Nisan 2017, ss.112-115XXV. Al Zn Mg Cu Alaşımlarının Su Verme HassasiyetiAl Zn Mg Cu Alaşımlarının Su Verme HassasiyetiKOÇ F. G., ÇÖL M., ÇELİKER T.16.International Materials Symposiyum (IMSP2016), 12 - 14 Ekim 2016, ss.255-261XXVI. Dubleks Paslanmaz Çeliklerde Isıl İşlem Koşullarının Faz Dağılımı ve Sertliğe EtkisiDubleks Paslanmaz Çeliklerde Isıl İşlem Koşullarının Faz Dağılımı ve Sertliğe EtkisiÇÖL M., KOÇ F. G.16. International Materials Symposiyum (IMSP2016), 12 - 14 Ekim 2016, ss.553-559XXVII. Ötektiküstü Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirlerde Karbür Morfo lo jisi Üzerine Tungstenin EtkisiÖtektiküstü Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirlerde Karbür Morfo lo jisi Üzerine Tungstenin EtkisiKIR D., ÖKTEM H., KOÇ F. G., ÇÖL M.The Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015, ss.120-123XXVIII. Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirde Yüksek Alaşımlı Beyaz Dökme Demirde Ni Hard 4 Ni Hard 4 Bor Katkısının Mikroyapı Ve Sertlik Üzerine EtkisiBor Katkısının Mikroyapı Ve Sertlik Üzerine EtkisiKIR D., ÇÖL M., KOÇ F. G., ÖKTEM H.15. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, 15 - 17 Ekim 2014XXIX. MECHANICAL PROPERTIES OF Al-Ni CAST ALLOYSMECHANICAL PROPERTIES OF Al-Ni CAST ALLOYSKOÇ F. G., Karakulak E., YAMANOĞLU R., ZEREN M.23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Çek Cumhuriyeti, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.1283-1287XXX. H H Wendel S40 Ray Çeliğinde Yorulma Çatlaklarının Mikroyapısal KarakterizasyonuWendel S40 Ray Çeliğinde Yorulma Çatlaklarının Mikroyapısal KarakterizasyonuÇÖL M., KOÇ F. G., YAMANOĞLU R.2nd International Symposium on Railway System Engineering, 9 - 11 Ekim 2012XXXI. Sementasyon Yapılmış Dişli Malzemesinde Hasar AnaliziSementasyon Yapılmış Dişli Malzemesinde Hasar AnaliziKARAGÖZ Ş., KAHRIMAN F., KOÇ F. G.15th International Metallurgy and Materials Congress, 11 - 13 Kasım 2010, ss.855-864XXXII. Isıl işlemlerle sertleştirilmiş bir  sac çeliğinde mikroyapısal incelemeler ve fraktografik bir  etüdIsıl işlemlerle sertleştirilmiş bir  sac çeliğinde mikroyapısal incelemeler ve fraktografik bir  etüdKARAGÖZ Ş., ATAPEK Ş. H., KOÇ F. G., KAYA A.III. Isıl İşlem Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2009, ss.108-116XXXIII. Çeliklerde Segregasyon ve EtkileriÇeliklerde Segregasyon ve EtkileriŞADİ K., H İBRAHİM Ü., KAHRIMAN F., KOÇ F. G.International Advanced Technologies Sysmposium(IATS’09), 13 - 15 Mayıs 2009
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